GenOne - Adeziv spuma
poliuretanica

Adeziv poliuretanic monocomponent care se intareste datorita umiditatii aerului. Adezivuleste
fabricatin conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015.

Aplicatie

® Adeziv de constructie multifunctional cu aderenta ridicata la multe materiale si substraturi

Beneficii

® aderenta ridicata la suprafetele cladirilor
eliminarea puntilor termice

eficienta ridicata a munciisi tehnologie curata
® interval larg de temperaturi de aplicare

Metoda de utilizare
Inainte de aplicare, cititi instructiunile de siguranti prezentate la sfarsitul TDS si in MSDS.

1 Pregatirea produsului

® (Cutia prea rece trebuie adusa la temperatura camerei, de exemplu prin scufundare in apa calda cu o temperatura
de pana la 30°C sau lasata la temperatura camerei timp de cel putin 24 de ore. Temperaturaaplicatorului nu

® poate fi mai mica decit temperatura recipientului.

2 Pregatirea suprafetei

e Adezivul trebuie aplicat n conformitate a1 intervalul de temperaturi ambientalesi temperaturile suprafetei
indicate in prezenta fisa tehnica.

e Suprafata nu poate fi inghetata sau acoperita cu zapada. Asigurati suprafetele expuse la contaminarea
accidentala cu adeziv.

e Daca suprafata placilor izolatoare estehidrofoba sau acoperita, slefuiti suprafata lipita cu hartie abraziva pentru
a Imbunatati aderenta.

3 Aplicare

Puneti manusi de protectie.

Agitati puternic recipientul (10-20 de secunde, supapa n jos) pentru a amesteca bine componentele.
Insurubati recipientul pe aplicator.

Pozitia de lucru a cutiei este ,supapa cu fata in jos”.
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PENTRU LIPIREA PLACILOR DE POLESTIREN DE PERETI PE FATADA

® Aplicati o impletitura de adeziv cu grosimea de cca. 2 cm direct pe placa de polistiren pentru a crea o
litera ,M” inchisa de sus cu o linie orizontala care constituie aproximativ 1/3 din lungimea placii,
paraleld cu marginea lunga a placii. Este important ca in fiecare caz distanta de la impletitura adeziva
pana la marginea placii (si atunci cand liniile verticale ale literei M sunt paralele cu marginea mai
scurta a placilor) sa fie de cel putin 2 cm.

® Volumul fluxului si ritmul de aplicare sunt controlate de forta de presiune pe declansatorul
aplicatorului.

® In 5 minute de la aplicarea produsului, imbinati placa cu peretele si apasati usor (fantd 3-8 mm).

® Primul strat de placi lipite trebuie sprijinit pe banda de pornire. La buiandrug, sprijiniti placilepana
cand lipirea se realizeaza.

® Pozitia plicii trebuie corectatd in 15 minute de la fixare. In caz de vant puternic sau de ploaie, utilizati
plasa pentru schele.

® Ancorarea placilor din polistiren spumat depinde de specificatiile sistemului ETIC utilizat si ar
trebui stabilitd pe baza documentatiei tehnice a ETICS sau a orientarilor ETAG pentru aprobari
tehnice europene ETAG pentru ETICS.

PENTRU LIPIREA PLACILOR DE POLESTIREN DE ACOPERSURI $1 FUNDATII

e Impletituri adezive de 2 cm - se recomanda sa se prevada placa cu trei impletituri paralele
intre ele si cu marginea mai scurta a placii de polistiren, daca este posibil deaceeasi lungime si
distanta una de alta (cca. 30 cm). In plus, distanta de la cele doudimpletituri adezive extreme
pana la marginea placii ar trebui sa fie de cca. 17 cm.

e Volumul fluxului siritmul de aplicare sunt controlate de forta de presiune pe declansatorul
aplicatorului

e In 5 minute de la aplicarea produsului, imbinati placa cu peretele si apasati usor(fanti 3-8
mm).

e Pozitia placii trebuie corectata in 15 minute de la fixare.

® Ancorarea placilor din polistiren spumat depinde de specificatiile sistemului ETIC utilizat si ar trebui
stabilita pe baza documentatiei tehnice a ETICS sau a orientarilor ETAG pentru aprobaritehnice
europene ETAG pentru ETICS.

4 Lucrari dupa finalizarea aplicarii

® Daca aplicarea este intrerupta mai mult de 5 minute, duza aplicatorului cu adeziv proaspat trebuie
curatata cu spuma poliuretanica. Pentru a face acest lucru, asezati tubul de plastic furnizat impreuna cu
ambalajul pistolului de dozare pe orificiul de evacuare al pistolului de dozare pentru a evita formarea
de ceata care contine agentul de curatare si reziduurile aplicatorului in timpul curatarii. Apoi insurubati
recipientul cu agentul de curatare pe pistolul de dozare si apasati pe tragaci pana cand lichidul limpede

curge din pistol. Cutia trebuie agitata tnainte de aplicare.
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5 Observatii/Restrictie

Randamentul de lucru a adezivului depinde de mai multe circumstante: aerul, temperaturile
suprafetei si cutiei, umiditatea aerului si distanta dintre polistirenul spumat si suprafata peretelui,
nivelarea peretelui. Cind temperatura de aplicare este mai mare, timpul este redus. Cind temperatura
de aplicare este mai mica si mai aproape de minim, timpul de corectare poate fi prelungit.

este sigur pentru placile de polistiren, nu le distruge.

Produsul nu adera la polietilend, polipropilend, poliamida, siliconi, teflon. Adezivul

Utilizati detergent cu acetona pentru a indeparta adezivul neintarit. Prudenta! Detergentii
potcauza placi de polistiren spumos prin dizolvarea materiei. Adezivul intarit poate fi

indepartat numai mecanic (de exemplu, cu un cutit).

® Adezivul intarit poate fi Indepartat numai mecanic (de exemplu, cu un cutit). Calitatea si starea tehnica

a aplicatorului folosit afecteaza parametrii produsului final.

e Spuma nu trebuie folosita in spatii fara acces de aer proaspat si slabventilate si nu se expune la

temperaturi care depasesc 50°C.

Date tehnice

) GENIDA AB

IZOLATII CU SPUMA POLIURETANICA

¥

De dimineaté pand seata, izolim in toald tara!

Parametru (+23°C/50% RH) Valoare
Timp de corectare [min] <15
Timp deschis [min] <5
Timp de intirire complet (RB024) [h] 24
Clasa de inflamabilitate (EN 13501-1:2008) F
Clasa de inflamabilitate (DIN 4102) B3
ancorare mecanica [h] 2
Stabilitate dimensionala (EN 17333-2:2020) [%] <3
Rezistenta la apa la diferentd de presiune de 2200 Pa [PN EN 1027:2001]
per.ltru un spatiu cu: luAngime (864 + 2) mm, adancime (10.2 +1) I’Tlm, 100%
latime (9,5 £ 0,5) mm 1n raport extern de cercetare al Institutului nr.
LK02-2289/11/Z00NK
Coeficient de conductivitate termica (A) (RB24) [W/mK] 0,036
Capacitate (acoperire de suprafati) [m?] 6-14
Conditii de aplicare Valoare
Temperatura recipientului/aplicatorului (optima +20°C) [°C] +10-+30
Temperatura ambiantd / suprafatid [°C] 0-+30
Adeziune Valoare
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Beton (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in raportul
de cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/Z00NK)
[MPa]

> 0,230

Beton celular (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/
ZOONK) [MPa]

> 0,500

Porotherm de caramida (studii efectuate la un spatiu de 3 mm
latime in raportul de cercetare al institutului extern nr.
LK02-2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,200

Lemn (pin) (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LKO2-

2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,350

Otel galvanizat (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/
ZOONK) [MPa]

> 0,180

Carton (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-

2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,330

Placi de polistiren extrudat (XPS) (studii efectuate la un spatiu de 3 mm
latime in raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/
ZOONK) [MPa]

> 0,260

Placi de polistiren expandat (EPS) (studii efectuate la un spatiu de 3 mm
latime in raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/
ZOONK) [MPa]

> 0,080

Vata minerala (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-

2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,090

Sticla (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in raportul de
cercetare al institutului extern nr. LK02-2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,160

Placi de pluta (studii efectuate la un spatiu de 3 mm latime in
raportul de cercetare al institutului extern nr. LK02-

2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,400

Strat de bitum cu stropire minerala (studii efectuate la un spatiu de3
mm latime Tn raportul de cercetare al institutului extern nr.
LK02-2289/11/Z00NK) [MPa]

> 0,350

Culoare

Valoare

Galben

+
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Transport/Depozitare

DEPOZITARE: Spuma isi mentine capacitatea de utilizare in termen de 12 luni de la data fabricatiei, cu
conditia sa fie depozitata In ambalajul original in pozitie verticala (supapa cu fata in sus) Intr-un loc uscatla
temperatura +5°C pana la +30°C. Depozitarea la temperaturi care depasesc +30°C scurteaza durata de
valabilitate a produsului, afectdnd negativ parametrii acestuia. Produsul poate fi pastrat la temperatura
-5°C, dar nu mai mult de 7 zile (excluzand transportul). Nu este permisa depozitarea cutiilor de spuma la
temperaturi care depasesc + 50°C sau in apropierea flacarii deschise. Depozitarea produsului intr-o alta
pozitie decat cea recomandata poate duce la blocarea supapei. Cutia nu poate fi stransa sau strapunsa nici
macar atunci cand este goala.

Nu depozitati spuma in habitaclu. Transportat doar in portbagaj.

Informatii detaliate despre transport sunt incluse in Fisa cu date de securitate a materialelor (MSDS).

Temperatura de transport| Perioada de transport a spumei
[zile]

<-20°C 4
-19°C+-10°C 7
-9°C+-0°C 10

Masuri de siguranta si sanatate

Informatiile continute aici sunt oferite cu buna-credinta pe baza cercetarilor Producatorului si se considera
ca sunt exacte. Cu toate acestea, deoarece conditiile si metodele de utilizare ale produselor noastre sunt in
afara controlului nostru, aceste informatii nu vor fi utilizate in substituirea testelor clientilor pentru a se
asigura ca produsele Producer sunt pe deplin satisfacatoare pentru aplicatiile dumneavoastra specifice.
Singura garantie a producatorului este caprodusul va Indeplini specificatiile actuale de vanzare. Remediul
dumneavoastra exclusiv pentru incalcarea unei astfel de garantii este limitat la rambursarea pretului de
achizitie sau inlocuirea oricarui produs dovedit a fi diferit de cel garantat. Producatorul declina in mod
special orice alta garantie, expresa sau implicitd, de adecvare pentru un anumit scop sau de vandabilitate.
Producatorul isi declina raspunderea pentru orice daune incidentale sau consecutive.

Observatii/Restrictii

Toti parametrii dati se bazeaza pe teste de laborator conforme cu standardele interne ale producatorului si
depind puternic de conditiile de Intarire a spumei (ca, ambiantd, temperaturasuprafetei, calitatea
echipamentului folosit si abilitatile persoanei care aplica spuma).

Producatorul foloseste metode de testare aprobate de FEICA, concepute pentru a oferi rezultate transparente
si reproductibile, asigurand clientilor o reprezentare exactd a performantei produsului.Metodele de testare
FEICA OCF sunt disponibile la: http: //www.feica.com (Industria noastra- > Spuma PU (OCF) -> Metode de
testare OCF). FEICA este o asociatie multinationala care reprezintd industriaeuropeana de adezivi si materiale
de etansare, inclusiv producatorii de spuma monocomponenta.
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